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1.  Анализ стоимости дорожно-строительных материалов, применяемых при выполнении дорожных работ на региональных автомобильных дорогах Самарской области.
тыс. рублей без НДС
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Цена (без доставки)
	Динамика за период

	
	
	2019
	2020
	2021
	01.06.2022
	сумма
	%

	Песок природный II класс, очень мелкий
	тн
	308,0
	350,0
	360,0
	630,0
	322,0
	104,5

	Щебень М 400 фр. 20-40
	тн
	540,0
	590,0
	600,0
	970,0
	430,0
	79,6

	Щебень М 1200 фр. 20-40
	тн
	1 590,0
	1 640,0
	1 680,0
	2 160,0
	570,0
	35,8

	Песчано-щебеночная смесь ПЩС М 1400
	тн
	1 360,0
	1 130,0
	2 120,0
	2 170,0
	810,0
	59,6

	Битум БНД 70/100
	тн
	14 633,3
	13 800,0
	24 966,7
	23 966,7
	9 333,3
	63,8

	Битумная эмульсия ЭБДК-Б
	тн
	15 000,0
	16 666,7
	19 166,7
	20 833,3
	5 833,3
	38,9

	Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на битуме БНД 70/100
	тн
	5 791,7
	5 791,7
	5 791,7
	8 116,7
	2 325,0
	40,1

	Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ 60
	тн
	6 625,0
	6 625,0
	6 625,0
	9 000,0
	2 375,0
	35,8

	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие А16 Вт на битуме БНД 70/100
	тн
	н/д
	н/д
	5 500,0
	6 433,3
	933,3
	17,0



1.1. Динамика стоимости дорожно-строительных материалов, применяемых при выполнении дорожных работ на региональных автомобильных дорогах Самарской области.
тыс. рублей
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Динамика за 2019-2020 годы
	Динамика за 2020-2021 годы
	Динамика за 2021-2022 годы

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	Песок природный II класс, очень мелкий
	тн
	42,00
	13,6
	10,00
	2,9
	270,00
	42,9

	Щебень М 400 фр. 20-40
	тн
	50,00
	9,3
	10,00
	1,7
	370,00
	38,1

	Щебень М 1200 фр. 20-40
	тн
	50,00
	3,1
	40,00
	2,4
	480,00
	22,2

	Песчано-щебеночная смесь ПЩС М 1400
	тн
	-230,00
	-16,9
	990,00
	87,6
	50,00
	2,3

	Битум БНД 70/100
	тн
	-833,33
	-5,7
	11 166,67
	80,9
	-1 000,00
	-4,2

	Битумная эмульсия ЭБДК-Б
	тн
	1 666,65
	11,1
	2 500,02
	15,0
	1 666,66
	8,0

	Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на битуме БНД 70/100
	тн
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	2 325,00
	28,6

	Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ 60
	тн
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	2 375,00
	26,4

	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие А16 Вт на битуме БНД 70/100
	тн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	933,33
	14,5



2. Мониторинг стоимости основных дорожно-строительных материалов Минтрансом Нижегородской области на постоянной основе не осуществляется.
Результаты анализа представленных Минтрансом Нижегородской области данных об изменениях стоимости дорожно-строительных материалов, применяемых при выполнении дорожных работ на региональных автомобильных дорогах Нижегородской области.
(рублей/т)
	 
	Значения 
на 01.03.2021
	Значения 
на 01.03.2022
	Динамика, 
%
	Значения 
на 30.03.2022
	Динамика, 
%

	Песок
	637
	842
	32
	780
	-7

	Щебень
	1 135
	1 404
	24
	1 960
	40

	Битумы и битумная продукция 
	28 533
	32 984
	16
	32 984
	0

	Смеси асфальтобетонные
	4 500
	5 801
	29
	5 801
	0

	Минеральный порошок
	950
	3 000
	216
	3 000
	0



